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Durchfiihrung von CM-Messungen

Die CM-Messung dient der Bestimmung der Estrichfeuchte zur Feststellung der Belegreife. Die Probenentnahme flir die CM-
Messung darf bei Heizestrichen nur an den ausgewiesenen Mess-Stellen erfolgen.

Grundsatzlich ist darauf zu achten, dass bei der Probenvorbereitung wenig Feuchtigkeit verloren geht. Daraus folgt:

¢ Die Probenentnahme und Probenvorbereitung muss so schnell wie méglich durchgefuhrt werden

¢ Die Probenvorbereitung darf nicht bei direkter Sonneneinstrahlung bzw. Luftzug vorgenommen werden
e Priifgerate an Raumklima anpassen (Kondensat), sehr wichtig in der kalten Jahreszeit

* Uberpriifen, ob CM-Gerat dicht ist (ggf. mit Eichsubstanz), ggf. Gummidichtung ermeuern

e Stahlkugeln und Waage bereithalten

e Schale, Vorschlaghammer und Loffel bereitlegen,

¢ Protokoll vorbereiten (Angabe von Baustelle, Stockwerk, Raum, Prifdatum, Prifer und Prifergebnis)

CM-Messung nur mit Handschuhen durchfiihren

Bei der Priifungsdurchfiihrung ist wie folgt vorzugehen:

1. Durchschnittsprobe grundsatzlich Uber den ganzen Querschnitt des Estrichs entnehmen, wobei die ersten 2 mm vor der
Entnahme entfernt werden. Zuschlagskérnung nicht entfernen!

2. PrUfgut in der Schale soweit zerkleinern, dass ein volliges Zerkleinern im CM-Gerat mit den Stahlkugeln moglich ist

3. Einwaagemenge 50g in die Druckflasche einflllen

4. Die 4 Stahlkugeln in die CM- Druckflasche geben

5. Ampulle Calciumcarbid vorsichtig in die schréag gehaltene Druckflasche gleiten lassen

6. CM- Druckflasche mit dem Manometerkopf verschlieBen

7. Zwei Minuten kréaftig schitteln, dabei darauf achten, dass das Manometer nicht beaufschlagt wird. Funf Minuten nach dem
VerschlieBen eine weitere Minute schitteln. Zehn Minuten nach dem VerschlieBen nochmals 10 Sekunden aufschitteln und
Wert ablesen.

8. CM-Gerét entleeren und reinigen
Wichtig: Beim Entleeren Prifgut Uberprifen. Falls dieses nicht vollig zerkleinert ist Prifung einschlieBlich Probenentnahme

wiederholen und dabei Prifgut feiner zerkleinern

9. Prufgut entsprechend den Vorgaben des Herstellers entsorgen



