Hinweise zur Vorbereitung und Priifung von Untergriinden
zur Aufnahme von Verbundsystemen

Am Untergrund hiangt der Erfolg:

Die meisten aller Schdden, die an Verbundsystemen entstehen, sind auf ungentigende Beschaffen-
heit des Untergrunds und insbesondere auf mangelhafte Vorbereitung zurlickzufiihren. Die richtige
Beurteilung und Vorbereitung des Untergrunds sind deshalb entscheidend fiir den Erfolg.

Um Haftung wirklich zuverlassig und dauerhaft sicherzustellen, muss der Betonuntergrund
ausreichend fest, sauber, saugfahig sowie rau und griffig und haftungsmindernden Verun-
reinigungen sein. Die Oberflaichenzugfestigkeit des Untergrunds soll im Mittel > 1,5 N/mm?2
betragen (Einzelwerte > 1,2 N/mm?2).

Die Oberflachenzugfestigkeit dient nur zur grundsatzlichen Abschétzung
der Untergrundqualitdt. Haftzugprifungen werden stets am fertig vorbe-
reiteten Untergrund durchgefihrt.

Die Priifung der Oberflaichenzugfestigkeit alleine reicht zur Beurtei-
lung der Eignung des Untergrunds nicht aus.

Zur Feststellung der Eignung ist stets eine gesamtheitliche Beurteilung
des Untergrunds erforderlich.

Beurteilungskriterien:
1. Festigkeit, Tragfahigkeit

Methode:
Ritz-/Kratzfestigkeit mit Widia-Meif3el, Hammerschlagprobe

Der Untergrund muss fest und tragféahig sein

Ablésbare Zementschalen, Feinmartelschichten und sonstige lose
Teile vollstandig bis zum tragfahigen, festen Geflige abtragen.

MaRnahmen:

- A ST Stemmen, Stocken, Frasen, Strahlen
Untergrund ungeeignet:

ablésbare Mortelschichten abzutragen

2. Saugfahigkeit

Methode:
Wassertropfen-Benetzungsprobe

Der Untergrund muss offenporig/saugfahig sein

Dichte Zementschalen sowie durch OI, Chemikalien, Curings 0. a.
verunreinigte Schichten bis zum sauberen Geflige abtragen.

A gl MaRnahmen:
1 Stemmen, Stocken, Frésen, Strahlen

Untergrund ungeeignet:
Saugfihigkeit ungeniigend




3. Fras-/Strahlbild

Methode:
Augenschein, Erfahrung

Der Untergrund muss ausreichend rauh und das Korngefiige
freigelegt sein.

Feinmortelschichten bis zum tragféhigen, festen Geflge abtra-
gen. Betongeflige mit sichtbarem Kornbruch freilegen.

Frés-/Strahlbild ungeeignet: Stemmen, Stocken, Frasen, Strahlen

Reste von Zementschalen
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Fréds-/Strahlbild ungeeignet: Fréas-/Strahlbild ungeeignet:
Reste von Feinmortel, kein Korngefiige Reste von Feinmortel, kein Korngefiige
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Fras-/Strahlbild optimal:

freigelegtes Korngefiige mit sichtbarem Kornbruch, Oberflache rau und griffig

Bei der Sanierung im Bestand wird vor Durchflihrung von MaRnahmen zur Untergrundvorbereitung
stets die Entnahme von Bohrproben empfohlen, um die grundsétzliche Beschaffenheit (Art, Schich-
tenaufbau, Qualitat, Lage der Bewehrung etc.) der vorhandenen Tragkonstuktion festzustellen. Der
Abtrag von Beton sollte schichtweise (max. 10 mm/Frasgang) erfolgen, um Gefligeschaden durch die
MeilRelkrafte zu begrenzen. Nach dem Frésen ist stets ein nochmaliges Kugelstrahlen notwendig. Im
Zweifelsfall Fachberatung anfordern und/oder Testflachen anlegen.



